
 

 LABGEO Wit Stanisław Witaszak  
Ul. Zamojskich 15E 63-000 Środa Wlkp. 

Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl 

 
 

ZAŁ. 6.1. WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH (GRUNTY SPOISTE) 
 
 

Temat: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo 
 
 
Data badań: 07-08.08.2015 
 
 

Nr otworu 
Głębokość 
pobrania  
[m p.p.t.] 

Rodzaj 
gruntu 

Wilgotność 
naturalna 

[%] 

Granica 
plastyczności 

[%] 

Granica 
płynności 

[%] 

Wskaźnik 
plastyczności 

IP 

Stopień 
plastyczności 

IL 

3 0,8 Pg 12,3 10,4 19,9 9,5 0,21 

15 0,5 Pg 11,8 10,1 21,2 11,1 0,15 

21 2,0 Pg 12,7 11,18 18,59 7,41 0,20 

32 1,0 Gp 11,8 10,11 21,20 11,12 0,15 

2 2,5 Pg 12,5 10,36 17,60 7,24 0,29 

Badania przeprowadzono zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 
 
 

 
Opracował: mgr Wit Stanisław Witaszak 


