- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
LAB G E D ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wlkp.

laboratorium geologiczno-drogowe Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wlkp., dnia 18.07.2014

Zatacznik nr 7.1. - wyniki badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne gruntu rodzimego z otworéw
badawczych

Pochodzenie materiatu: Odcinek Grzymystfawice - Obtaczkowo

Cel badan: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego

Miejsce pobrania: Otwor nr 3; gtebokosé¢ pobrania: 1,0 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 07.07.2014 / 08-18.07.2014

Uwagi: -

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspédtczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawartosc czesci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawartosc zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1
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WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu

Piasek drobny

Barwa jasnozotty
Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 56
mm [%] ’
Punkt piaskowy [%] 94,0
Wskaznik piaskowy 66,0

Wysadzinowos¢

niewysadzinowy

Wspdtczynnik filtracji wg amerykanskiego
wzoru USBSC K,y m/dobe

53

Wskaznik réznoziarnistosci U=dgg : dqg

2,4

Zawarto$é CaCO; [%]

Zawartos$¢ czesci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych [%]

0,0

Gestos¢ nasypowa w stanie luznym [g/cm3]

Gestosc nasypowa w stanie utrzesionym

[g/cm3]

Wilgotnos¢ naturalna [%]

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%)]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0

2,00 0,4 99,6
1,00 1,3 98,3
0,500 9,3 89,0
0,250 37,0 52,0
0,100 43,0 9,0
0,063 3,4 5,6
< 0,063 5,6
RAZEM 100,0
~ 7

//
mdr Wit Stafislaw Witaszak

/

podpis 0soby upowaznione)

Strona 2 z 2




- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
LAB G E D ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wlkp.

laboratorium geologiczno-drogowe Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wlkp., dnia 18.07.2014

Zatacznik nr 7.2. - wyniki badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne gruntu rodzimego z otworéw
badawczych

Pochodzenie materiatu: Odcinek Grzymystfawice - Obtaczkowo

Cel badan: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego

Miejsce pobrania: Otwor nr 3; gtebokosé pobrania: 2,3 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 07.07.2014 /08-18.07.2014

Uwagi: -

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspédtczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawartosc czesci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawartosc zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1

* okreslenie gatunku piasku wg PN-B-11113:1996

* okreslenie przydatnosci w budownictwie wg PN-S-02205:1998
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WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu Pospdtka
Barwa jasnoszara
Gatunek wg PN-B-11113:1996 3
Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 77
mm [%] ’
Punkt piaskowy [%] 77,9
Wskaznik piaskowy 72,0

Wysadzinowos¢

niewysadzinowy

Wspdtczynnik filtracji wg amerykanskiego

1
wzoru USBSC K;, m/dobe 95
Wskaznik réznoziarnistosci U=dg, : dqg 6,8
Zawarto$é CaCO; [%] 0,0

Zawarto$¢ czesci organicznych

brak - barwa jasniejsza od wzorcowej

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych [%] 0,0
Gestosé nasypowa w stanie luznym [g/cm3] 1,468
Gostodd anie Utrzesi

estos$¢ nasypowa w stanie utrzesionym 1734

[g/cm3]

Wilgotnosc¢ naturalna [%]

Analiza uziarnienia

# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%)]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0

2,00 14,4 85,6
1,00 18,5 67,1
0,500 29,2 37,9
0,250 19,7 18,2
0,100 8,4 9,8
0,063 2,1 7,7
< 0,063 7,7
RAZEM 100,0

e /4

mgr Wit Starislaw Witaszak

e

podpis osoby upowaznionej
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- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
LAB G E D ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wlkp.

laboratorium geologiczno-drogowe Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Sroda Wlkp., dnia 18.07.2014

Zatacznik nr 7.3. - wyniki badan laboratoryjnych

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Rodzaj badania: Badania laboratoryjne gruntu rodzimego z otworéw
badawczych

Pochodzenie materiatu: Odcinek Grzymystfawice - Obtaczkowo

Cel badan: Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego

Miejsce pobrania: Otwor nr 20; gtebokosé pobrania: 2,0 m p.p.t.

Data pobrania / Data badania: 07.07.2014 / 08-18.07.2014

Uwagi: -

Identyfikacja zastosowanej metody badawczej:

* okreslenie rodzaju gruntu wg PN-B 02480:1986

* analiza sitowa wg PN-B 04481:1988 p.4.1

* okreslenie punktu piaskowego wg PN-B 06714-01:1989

* oznaczenie wskaznika piaskowego wg PN-EN 933-8:2001

* obliczenie wspédtczynnika filtracji wg USBSC

* obliczenie wskaznika réznoziarnistosci wg PN-B 02481:1998

* oznaczenie zawartosci weglanéw wg PN-B 04481:1988 p.3.6

* zawartosc czesci organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

* zawartosc zanieczyszczen obcych wg PN-B 06714-12:1976

* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie luznym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie gestosci nasypowej w stanie utrzesionym wg PN-EN 1097-3
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-B 04481:1988 p.5.1
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WYNIKI BADAN

Rodzaj gruntu Piasek sredni
Barwa jasnoszary
Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 59
mm [%] ’
Punkt piaskowy [%] 93,7
Wskaznik piaskowy 68,0
Wysadzinowos¢ niewysadzinowy
Wspdtczynnik filtracji wg amerykanskiego 57
wzoru USBSC K,y m/dobe ’
Wskaznik réznoziarnistosci U=dgg : dqg 2,7
Zawarto$é CaCO; [%] -
Zawartos$¢ czesci organicznych brak - barwa jasniejsza od wzorcowej
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych [%] 0,0
Gestos¢ nasypowa w stanie luznym [g/cm3] -
Gestosc nasypowa w stanie utrzesionym
[g/cm3]
Wilgotnos¢ naturalna [%] -
Analiza uziarnienia
# [mm] Odsiew [%] Przesiew [%)]
25,00 0,0 100,0
10,00 0,0 100,0
2,00 0,4 99,6
1,00 1,9 97,7
0,500 15,4 82,3
0,250 38,9 43,4
0,100 34,8 8,6
0,063 2,7 5,9
<0,063 5,9
RAZEM 100,0
~ /

//
mdr Wit Stafislaw Witaszak

/

podpis 0soby upowaznione)
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- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
Ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wikp.

. ; Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl
laboratorium geologiczno-drogowe @labgeo.p geo-p

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH — zatacznik nr 7.4.

Odcinek Grzymystawice - Obtaczkowo
Otwor nr 28 — gtebokos¢ 1,5 m p.p.t.
Data pobrania: 07.07.2014
Grunt rodzimy: glina piaszczysta

sy Masa Masa Wilgotnos¢
LD oy naczynka naturalna
osad wilgotny osad suchy 2
489,69 g 452,22 g 165,84 g 13.08%
Masa Masa Masa Granica
e oy oy naczynka lastycznosci
osad wilgotny osad suchy 2 plastycz
26,84 ¢ 25,70 g 15,59 ¢ 11.28%
Masa Masa Masa Granica
e oy oy naczynka hynnosci
osad wilgotny osad suchy 2 Py
184,51 g 173,97 g 128,38 g 23.12%
Stopien plastycznosci | Wskaznik plastycznosci Stan
1, I, gruntu
0,15 11,84% twardoplastyczny

Badania przeprowadzono zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Opracowat: mgr Wit Stanistaw Witaszak



- LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
Ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wikp.

. ; Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl
laboratorium geologiczno-drogowe @labgeo.p geo-p

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH — zatacznik nr 7.5.

Odcinek Grzymystawice - Obtaczkowo
Otwor nr 78 — gtebokos¢ 1,8 m p.p.t.
Data pobrania: 07.07.2014
Grunt rodzimy: glina pylasta

Masa Masa Masa Wilgotnos¢
naczynko naczynko+ naczynka naturalna
osad wilgotny osad suchy 2
260,50 g 250,30 g 165,85 g 12.1%
Masa: Masa: Masa Granica
LD oy naczynka lastycznosci
osad wilgotny osad suchy 2 plastycz
245,86 g 24529 g 240,35 g 11.5%
Masa: Masa: Masa Granica
LI oy naczynka hynnosci
osad wilgotny osad suchy 2 Py
228,40 g 217,24 ¢ 165,85 g 21,7%
Stopien plastycznosci | Wskaznik plastycznosci Stan
1, I, gruntu
0,09 10,2% twardoplastyczny

Badania przeprowadzono zgodnie z PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Opracowat: mgr Wit Stanistaw Witaszak



