Wyniki badan warstwy bitumiczne;j
nawierzchni drogi woj. 30S m.Mochy
ode. w km 43+119 — 46+750

1) odwiert w km 43+130 str. prawa (1,5 m od krawedzi naw.)
a) 3,5 cm warstwa gorna ($cieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 3,0 cm warstwa dolna pierwsza (wiazaca) — raport z badan zat. 1/1
¢) 2,0 cm warstwa dolna druga (wyréwnawcza) — raport z badan zat. 1/2

2) odwiert w km 43+710 str. lewa (1.4 m od krawedzi naw.)
a) 5,0 cm warstwa gorna ($cieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 5,0 cm warstwa dolna pierwsza (wiazaca) — raport z badan zat. 2/1
¢) 7,0 cm warstwa dolna druga (wyréwnawcza) — raport z badan zat. 2/2

3) odwiert w km 44+150 str. prawa (1.2 m od krawedzi naw.)
a) 3,0 cm warstwa gorna (Scieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 3,0 cm warstwa dolna pierwsza (wiazaca) — raport z badan zat. 3/1
¢) 3,0 cm warstwa dolna druga (wyréwnawcza) — raport z badan zal. 3/2

4) odwiert w km 44+650 str. lewa (1.5 m od krawedzi naw.)
a) 4,0 cm warstwa gorna (Scieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 6,0 cm warstwa dolna pierwsza (wigzaca) — raport z badan zat. 4/1
¢) 6,0 cm warstwa dolna druga (wyréwnawcza) ~ raport z badan zal. 4/2

5) odwiert w km 454210 str. prawa (1.0 m od krawedzi naw.)
a) 4,0 cm warstwa gorna ($cieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 7,0 cm warstwa dolna pierwsza (wigzaca) — raport z badan zat. 5/1
¢) 3,0 cm warstwa dolna druga (wyréwnawcza) — raport z badan zal. 5/2

6) odwiert w km 45+650 str. lewa (1.2 m od krawedzi naw.)
a) 5,0 cm warstwa gorna ($cieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 6,0 cm warstwa dolna pierwsza (wigzaca) — raport z badan zal. 6/1
¢) 4,5 cm warstwa dolna druga (wyréwnawcza) — raport z badan zat. 6/2

7) odwiert w km 46+150 str. prawa (1.0 m od krawedzi naw.)
a) 3,0 cm warstwa gorna ($cieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 4,0 cm warstwa dolna pierwsza (wigzaca) — raport z badan zal. 7/1
¢) 2,0-3,0 cm warstwa dolna druga (wyréGwnawcza) — raport z badan zat. 7/2

8) odwiert w km 46+635 str. lewa (0.6 m od krawedzi naw. - na lacie)
a) 5,0 cm warstwa gorna ($cieralna) — wyeksplatowana, nie badano
b) 3,0 cm warstwa dolna pierwsza (wigzaca) — raport z badan zal. 8/1
¢) 3,0 cm warstwa dolna druga (wyréwnawcza) — raport z badan zal. 8/2




