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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanej w dalszym ciągu 
mieszanką SMA w ramach zadania „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW Nr 194 na odcinku Biskupice - 
Promno Stacja i skrzyżowania w m. Pobiedziska Letnisko”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i obejmują:  

- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia główna)  

- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia na skrzyżowaniach z ul. 
Wierzbową i Śliwkową). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeo od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym 
uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową. 

1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren 
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkośd ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa częśd pozostaje na sicie 0,063 
mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa częśd przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwośd użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określad), 
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TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyd odpowiednie informacje, jednak nie 
jest do tego zobowiązany), 

IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP - miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” *1+ pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Do warstwy SMA należy stosowad asfalt modyfikowany podany w tablicy 1. wg PN-EN 14023 [59]. 

Tablica 1. Lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA 

ruchu SMA polimeroasfalt 

KR4 SMA 8 PMB 45/80-55 

Polimeroasfalty powinny spełniad wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwośd 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostk

a 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami 
(PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 65/105 - 60 

wyma
-ganie 

klasa wyma
-ganie 

klasa wyma
-ganie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konsystencja 
w pośrednich 
temperatu-
rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 [21] 
0,1 
mm 

45-80 4 45-80 4 
65-
105 

6 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≥ 55 7 ≥ 65 5 ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciąga-
nia (mała prę-
dkośd rozcią-
gania) 

PN-EN 13589 
[55]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm

2
 

≥ 1 
w 5°C 

4 
≥2 

w 5°C 
3 

≥ 1 
w 5°C 

4 

Siła rozciąga-
nia w 5°C 
(duża pręd-  
kośd rozcią-
gania) 

PN-EN 13587 
[53]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm

2
 NPD

a 
0 NPD

a
 0 NPD

a
 0 

Wahadło Vialit 
(meto-da 
uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm
2
 NPD

a 
0 NPD

a
 0 NPD

a
 0 

Stałośd kon- 
systencji 
(Odpornośd 
na starzenie) 
wg PN-EN 
12607-1 lub  

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % ≥ 60 7 ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost tem-
peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 2 ≤ 8 2 ≤ 10 3 
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Wymaganie 
podstawowe 

Właściwośd 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostk

a 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami 
(PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 65/105 - 60 

wyma
-ganie 

klasa wyma
-ganie 

klasa wyma
-ganie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-3 [31] 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 ≤ -15 7 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C PN-EN 13398 

[51] 
% 

≥ 50 5 ≥ 70 3 ≥ 50 5 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

NPD
a
 0 NPD

a
 0 NPD

a
 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 
[59] Punkt 5.1.9 

°C TBR
b 

1 TBR
b
 1 TBR

b
 1 

Stabilnośd 
magazynowa-
nia. Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 [22] 
°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilnośd 
magazynowa-
nia. Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 [21] 

0,1 
mm 

NPD
a
 0 NPD

a
 0 NPD

a
 0 

Wymagania 
dodatkowe 

Spadek tem-  
peratury 
mięknienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBR

b
 1 TBR

b
 1 TBR

b
 1 

Nawrót sprę-
żysty w 25°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   -
3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 13398 
[51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 ≥ 50 4 

Nawrót sprę-
żysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   -
3 [31] 

NPD
a
 0 NPD

a
 0 NPD

a
 0 

a
 NPD – No Performance Determined (właściwośd użytkowa nie określana) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
Asfalt powinien byd składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania produkty wykluczają 
możliwośd zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny byd wyposażone w automatyczne urządzenia grzewcze - 
olejowe, parowe lub elektryczne pośrednie. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu otwartym ogniem.   
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byd izolowany termicznie, posiadad automatyczny system grzewczy z 
termostatem do utrzymania zadanej temperatury oraz posiadad układ cyrkulacji asfaltu. Zaleca się wyposażenie 
zbiornika w mieszadło. Należy unikad wielokrotnego rozgrzania i chłodzenia polimeroasfaltu. Należy unikad 
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosowad wypełniacz, spełniający wymagania WT-1 [64] podane w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z SMA 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 

 

KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 wg PN-EN 

13043 

Jakośd pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartośd wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa od: 1%(m/m) 

Gęstośd ziaren według EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 
1097-4; wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana 
kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalnośd w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie wyższa 
niż: 

WS10 

Zawartośd CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21; 
kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartośd wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg PN-
EN 459-2, wymagana kategoria: Ka 20, 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywad w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo do mieszanki SMA 

Do mieszanki SMA należy stosowad kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 *64+, obejmujące kruszywo grube i 
kruszywo drobne. 
Kruszywa powinny spełniad wymagania podane w WT-1 [64]. 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z SMA 
Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w zależności 

od kategorii ruchu 

 

 

KR 4 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: Gc90/15 

Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: G25/15, G20/15 

Zawartośd pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie 
wyższa niż 

FI20 lub SI20 

Procentowa zawartośd ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż 

C100/0 

Odpornośd kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdział 5; 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria nie wyższa niż: 

LA30 

Odpornośd kruszywa na polerowanie wg PN-EN 1097-8; 
kategoria nie niższa niż 

PSVDeklarowana, nie mniej niż  48*) 

Gęstośd ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwośd wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Mrozoodpornośd wg PN-EN 1367-1, w 1% NaCl, wartośd FNaCl nie 
wyższa niż: 7 

  „Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymagana kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 
Deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria 
nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odpornośd 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odpornośd 
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Stała objętośd kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 
19.3, kategoria nie wyższa niż: V3,5 

*) – Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą byd stosowane, jeśli są używane w 
mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartośd wymaganej kategorii. Obliczona wartośd (PSV) mieszanki kruszywa 
grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w 
mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszad tylko kruszywa grube 
kategorii PSV 44 i wyższej. 

 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z SMA 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw w 
zależności od kategorii ruchu 

 

 

KR 4 

KR 6 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GF85  

Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: GTC20 

Zawartośd pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakośd pyłu według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastośd kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

Ecs30 

Gęstośd ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwośd wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria 
nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Składowanie kruszywa powinno się odbywad w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi byd równe, utwardzone i 
odwodnione.  
 
2.5. Kruszywo do uszorstnienia 
W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej użytkowania, 
należy gorącą warstwę posypad kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia. 
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 1/3 do warstwy z SMA 8 powinno spełniad wymagania podane w tablicy 6. 
Składowanie kruszywa powinno odpowiadad wymaganiom podanym w pkcie 2.4. Nie dopuszcza się do stosowania 
kruszywa wyprodukowanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego (kruszywa polodowcowe), 
wapiennego i dolomitowego. 

Tablica 6. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA *65+ 

Właściwości 
kruszywa 

Metoda  
badania 

Wymagania wg WT-2 2016 
wobec kruszywa 

nienormowego 1/3 

Uziarnienie 
PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 

niższa niż 
kat. GC 90/10 

Zawartośd pyłu 
PN-EN 933-1 [5], kategoria nie 

niższa niż 
kat. f1 ,  

Procentowa zawartośd 
ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej 

---- kat. C 100/0 

2.6. Stabilizator mastyksu 

Jako stabilizator mastyksu w mieszance SMA należy stosowad włókna mineralne celulozowe lub polimerowe, 
dopuszczone do stosowania w mieszankach SMA Aprobatą Techniczną IBDiM. Włókna te mogą byd stosowane  w 
postaci granulatu, a w tym ze środkiem wiążącym.  
Składowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta lub w 
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiornikach, zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie Technicznej 
i przez producenta. 
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2.7. Środek adhezyjny 

Należy stosowad środek adhezyjny spełniający wymagania aprobaty technicznej IBDiM.  
Środek adhezyjny, dostarczany przez producenta w szczelnie zamkniętych i oznakowanych opakowaniach, należy 
składowad w tych opakowaniach w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

2.8. Materiały do uszczelnienia połączeo i krawędzi 

Materiałami stosowanymi do uszczelniania złączy między fragmentami zagęszczonej MMA rozkładanej metodą 
„gorące przy zimnym” są:  

− dla złączy podłużnych - elastyczne taśmy bitumiczne,  

− dla złączy poprzecznych -elastyczne taśmy bitumiczne.  

oraz między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi są: − elastyczne taśmy bitumiczne 
lub zalewa drogowa na gorąco.  

2.8.1. Wymagania wobec taśm bitumicznych 

Materiał na elastyczne taśmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczności powinien byd modyfikowany 
polimerami  oraz  winien wykazad się następującymi cechami:  

  

Właściwośd  Metoda 

badawcza  

Dodatkowy opis warunków 

badania  

Wymaganie  

Temperatura  

mięknienia PiK   

PN EN 1427    ≥ 90 °C  

Penetracja stożkiem  N EN 13880-2    20 do 50 1/10 

mm  

Odprężenie sprężyste  

(odbojnośd)   

PN EN 13880- 

3  

  10 do 30 %  

Zginanie na zimno  DIN 52123  test odcinka taśmy  o długości 

20 cm   w temperaturze 0 °C 

badanie po 24 godzinnym 

kondycjonowaniu  

Bez pęknięcia  

  

Możliwości 

wydłużenia  oraz 

przyczepności  

taśmy   

SNV 671 920  w temperaturze -10 °C  ≥ 10 %  

≤ 1 N/mm
2 

 

  

Możliwości wydłużenia  

oraz przyczepności  

taśmy po postarzeniu  

termicznym   

SNV 671 920  w temperaturze -10 °C  

należy podad 

wynik  

  

 

 

 



  ST D.05.03.13 

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej DW Nr 194 na odcinku Biskupice - Promno Stacja 129 

2.8.2. Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 

Właściwości  Metody badawcze  Wymagania typu  

PN EN 14188-1 tablica 2 od 1 do  

11.2.8  

PN EN 14188-1  N 1  

2.9. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosowad kationowe 
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i ST D-04.03.01. 
Emulsję asfaltową można składowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych 
z nalewaniem od dna. Nie należy nalewad emulsji do opakowao i zbiorników zanieczyszczonych materiałami 
mineralnymi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 3. 

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 

Otaczarnia nie może zakłócid warunków ochrony środowiska tj. powodowad zapylenia terenu, zanieczyszczad wód i 
wywoływad hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajnośd wytwórni musi spełnid zapotrzebowanie na 
mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi posiadad pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakośd 
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie wszystkich składników 
powinno odbywad się przy użyciu wagi albo przepływomierza sterowanych automatycznie.   

Otoczarka powinna byd o pracy cyklicznej i musi byd wyposażona w termostatyczny układ utrzymania żądanej 
temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiorniki muszą byd ogrzewane pośrednio. Urządzenia dozujące oraz pomiaru 
temperatury winny byd okresowo sprawdzane i winny posiadad aktualne dokumenty tych sprawdzeo.  

Odległośd wytwórni od miejsca wbudowania powinna byd taka, aby mogła byd zagwarantowana wymagana 
temperatura oraz inne cechy jakościowe mieszanki na miejscu wbudowania. Wytwórnia mieszanek bitumicznych 
musi uzyskad akceptację Inżyniera. 
3.3. Układanie mieszanki może odbywad się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki o wydajności 

skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie:  

− automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą, grubością, 
pochyleniami i równością,  
− elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy 
drgao,  
− urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki.  

3.4. Do zagęszczania mieszanki należy zastosowad wybrany zestaw walców. 

Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego możliwości oraz grubości 
warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju mieszanki i wydajności otaczarki. W każdym przypadku 
zostaną użyte drogowe walce stalowe gładkie. 

3.5. Sprzęt do uszorstnienia 

Wykonawca przystępujący do wykonania uszorstnienia nawierzchni, powinien wykazad się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
1) szczotek mechanicznych wyposażonych w miękkie elementy czyszczące służące do zmiatania 
niezwiązanych ziaren kruszywa, 
2) rozsypywaczy kruszywa, 
3) walców stalowych gładkich do przywałowania (wciśnięcia) rozłożonego kruszywa. 
Urządzenie do rozsypywania kruszywa powinno pozwolid na równomierne podanie kruszywa o: 
- wymaganej ilości na określonej szerokości, 
- założonej frakcji. 
Urządzenie można uznad za przydatne do wykonania uszorstnienia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości 
dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż o 10%. 
Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonania warstwy ścieralnej z SMA musi byd sprawny 
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technicznie i uzyskad akceptację Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodnośd przedstawionej przez Wykonawcę 
propozycji sprzętowej z wymaganiami ST. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozid w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.  
Kruszywa można przewozid dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobami i nadmiernym zawilgoceniem.   
Wypełniacz należy przewozid w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien byd przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
produktów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Emulsja asfaltowa może byd transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny powinny byd wyposażone w przegrody. Nie należy używad do transportu opakowao z metali lekkich (może 
zachodzid wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). Mieszankę SMA należy dowozid na 
budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności   od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna byd zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, 
powinny zapewniad utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do 
transportu mieszanki powinny byd czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używad tylko środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 5. 
 
Wydajnośd wytwórni (otaczarki), liczba i wydajnośd środków transportu, wydajnośd rozkładarek oraz liczba i rodzaj 
walców powinny byd tak dobrane, ażeby zapewniały ciągłośd procesu wbudowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy do Inżyniera projekt składu docelowego (recepturę) wraz                                        
z sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-20. Receptura wymaga akceptacji Inżyniera. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartośd lepiszcza oraz orientacyjna zawartośd środka 
stabilizującego podane są w tablicy 7. 
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicy 8. 
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartośd lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do 
warstwy ścieralnej *65+ 

Właściwośd 
Przesiew, [% (m/m)] 

SMA 8 
KR4 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 - - 

11,2 100 - 

8 90 100 

5,6 35 60 

2 20 30 

0,125 9 17 

0,063 7,0 12,0 

Orientacyjna zawartośd 
środka stabilizującego, 
[% (m/m)] 

 
0,3 

 
1,5 

Zawartośd lepiszcza
 

Bmin7,2 

Minimalna zawartośd lepiszcza (kategoria Bmin) podana w tablicy 7 jest to najmniejsza ilośd lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy założonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m

3
. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstośd ( ρα ), to do 

wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartośd należy pomnożyd przez współczynnik α według 
równania: 
   

  
Gęstośd mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 

 
gdzie: 
P1 + P2 + …Pn = procentowa zawartośd poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
ρ1 + ρ2 + …ρn = gęstośd poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosowad temperaturę mieszanki 
dla polimeroasfaltu PMB 45/80-55 - 145ºC ±5ºC. 
Można zaniechad  stosowania stabilizatora jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania spływności 
lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza z ziaren 
kruszywa. 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR4 *65+ 

Właściwośd 

Warunki 
zagęszczania wg PN-

EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania SMA 8 

Zawartośd 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeo 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odpornośd na 
deformacje 
trwałe 

1) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 

60°C, 10000 cykli *48+ 

WTSAIR 0,50 
PRDAIRdeklarowane (ale 
nie więcej niż 9,0) 

Odpornośd na 
działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeo 

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C 
2) 

ITSR90 

Spływnośd 
lepiszcza 

- PN-EN 12697-18 [37], p. 5 D 0,3 

1) 
Grubośd płyty: SMA8 – 40 mm 

2) 
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 [65] w załączniku 1. 
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− Sprawozdania z badania typu zachowują ważnośd nie dłużej niż trzy lata.   
− Jeżeli wystąpią zmiany kruszywa i lepiszcza wymagane jest nowe badanie typu, ponowna weryfikacja i akceptacja 
składu docelowego. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

Mieszankę SMA należy wytwarzad na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeo dozowania, podgrzewania i 
mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).  
Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno byd zautomatyzowane i 
zgodne z receptą roboczą. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawad odmierzone 
oddzielnie.  
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywad w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczad 180°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno byd wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna byd wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 9. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni.  
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA   

Lepiszcze asfaltowe  Temperatura mieszanki *°C+  

PMB 45/80-55  od 130 do 180  

  

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnid równomierne otoczenie 
kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnid jednorodnośd dozowania 
dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
gorąco nie powinny istotnie wpływad na skutecznośd działania tych dodatków. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wiążąca) pod warstwę SMA powinno byd na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
Do oceny nierówności należy przyjąd dane z pomiaru równości tej warstwy. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Należy wykonad zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01. 

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywad na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punkcie 
5.4. 
Transport mieszanki SMA powinien byd zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę SMA należy wbudowywad w odpowiednich warunkach atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna byd niższa od temperatury podanej w tablicy poniżej.  
Temperatura otoczenia może byd niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża.  
Nie wolno wbudowywad MMA, gdy podłoże jest całkowicie mokre (zamknięty film wodny).  

Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych  

Rodzaj robót  

Minimalna temperatura otoczenia  *°C+  

przed przystąpieniem  

do robót  
w czasie robót  

Warstwa ścieralna o grubości 5 cm  +2  +5  

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniad warunki podane w tablicy: . 
Właściwości warstwy SMA   
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Typ i wymiar 

mieszanki  

Projektowana grubośd 

warstwy technologicznej 

[cm]  

Wskaźnik 

zagęszczenia *%+  

Zawartośd  wolnych  

przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)]  

SMA 8  ≥4,0  ≥ 98  1,5 ÷ 5,0  

  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byd wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  
  

Powierzchnia SMA winna byd 0,5-1,0 cm wyżej od powierzchni ścieku lub krawężnika wtopionego.  
Warstwy wałowane powinny byd równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki 
SMA można stosowad wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji podczas 
zagęszczania SMA. 

5.7. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do złączy  

5.7.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych taśm bitumicznych   

Krawędź boczna złącza podłużnego winna byd uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie 
nożem talerzowy.   
Krawędź  boczna  złącza  poprzecznego  powinna  byd  uformowana  w  taki  sposób  i  za pomocą urządzeo 
umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, 
powinny byd czyste i suche.   
Przed  przyklejeniem  taśmy  w  metodzie  „gorące  przy  zimnym”,  krawędzie  „zimnej” warstwy na całkowitej 
grubości, należy zagruntowad zgodnie z zaleceniami producenta taśmy.   
Wymagana wysokośd i grubośd taśm bitumicznych dla warstwy ścieralnej.   
Taśma  bitumiczna  o  grubości  10  mm  powinna  byd  wstępnie  przyklejona  do  zimnej krawędzi złącza na całej 
jego wysokości oraz wystawad ponad powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg zaleceo producenta.  
  

5.7.2.Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na gorąco   

Zabrudzone szczeliny należy oczyszczone za pomocą sprężonego powietrza. Zimne  krawędzie  winny  uprzednio  
byd posmarowane  gruntownikiem  wg  zaleceo producenta zalewy drogowej na gorąco. Szczelinę należy zalad do 
pełna: z meniskiem wklęsłym  w  przypadku  prac  wykonywanych  w  niskich  temperaturach  otoczenia,  bez 
menisku w przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach.  
  

5.8. Wykonanie złączy  

Wymagania ogólne:  

˗ złącza w warstwach nawierzchni powinny byd wykonane w linii prostej,   
˗ złącza  podłużnego  nie  można  lokalizowad  w  śladach  kół,  a  także  w  obszarze poziomego oznakowania jezdni,   
˗ złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej należy przesunąd względem siebie w  kolejnych  warstwach  
technologicznych  o co  najmniej  30  cm  w  kierunku poprzecznym do osi jezdni,   
˗ złącza  muszą  byd  całkowicie  związane  a  powierzchnie przylegających  warstw powinny byd w jednym poziomie  
  

5.8.1. Metoda rozkładania „gorące przy zimnym”   
Wykonanie  złączy  metodą  „gorące  przy  zimnym”  stosuje  się  w  przypadkach,  gdy  ze względu  na  ruch,  
względnie                 z  innych  uzasadnionych  powodów  konieczne  jest wykonywanie nawierzchni w odstępach 
czasowych. Krawędź złącza w takim przypadku powinna byd wykonana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu.  
Krawędź złącza nie może byd pionowa, lecz powinna byd ukośna (pochylenie około 3:1 tj. pod kątem 70 - 80   w 
stosunku do warstwy niżej leżącej). Skos wykonany „na gorąco”, powinien byd uformowany podczas układania 
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego.    
Jeżeli  skos  nie  został  uformowany  „na  gorąco”,  należy  uzyskad  go  przez  frezowanie zimnego pasa, z 
zachowaniem wymaganego kąta.   
Powierzchnia styku powinna byd czysta i sucha.    
Przed ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryd taśmą przylepną w ilości podanej  w 
punktach 5.7. Drugi pas powinien byd wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza, 
zachodzącym na pas wykonany wcześniej.   
  

5.8.2. Metoda rozkładania „ gorące przy gorącym”  
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Metoda ta ma zastosowanie  w przypadku wykonywania złącza podłużnego. Metoda ta jest  stosowana  w  sytuacji  
gdy układanie  MMA  odbywa się  przez  minimum  dwie rozkładarki pracujące obok siebie z przesunięciem.   
Wydajności wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą byd do siebie dopasowane. Aby uzyskad poprawne 
połączenie  należy ustawid rozkładarki tak, aby odległośd między układanymi pasami nie była większa niż  długośd  
rozkładarki  oraz  druga  w  kolejności  rozkładarka  nadkładała  mieszankę  na pierwszy pas.   
Walce  zagęszczające  mieszankę  za  każdą  rozkładarką powinny  byd  o  zbliżonych parametrach.  Zagęszczanie  
każdego                         z  pasów  należy  rozpoczynad  od  zewnętrznej krawędzi pasa i stopniowo zagęszczad pas w 
kierunku złącza.    
Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.  
  

5.8.3 Sposób zakooczenia działki roboczej   
Zakooczenie  działki  roboczej  należy  wykonad  w  sposób  i  przy  pomocy  urządzeo zapewniających  uzyskanie  
nieregularnej  powierzchni spoiny  (przy  pomocy  wstawianej kantówki lub frezarki).  Zakooczenie działki roboczej 
wykonuje się prostopadle do osi drogi.   
Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza. Złącza  poprzeczne  między  działkami  
roboczymi  układanych  pasów  kolejnych  warstw technologicznych  należy  przesunąd  względem  siebie  o co  
najmniej 3  m  w  kierunku podłużnym do osi jezdni.   
  

5.9 Sposób wykonywania spoin   
Spoiny wykonuje się z użyciem materiałów podanych punkcie 2.8. Grubośd elastycznej taśmy bitumicznej do spoin 
powinna wynosid:   
‒ nie mniej niż 10 mm w warstwie ścieralnej,   
  

5.10. Krawędzie zewnętrzne warstwy  

W  przypadku  warstwy  ścieralnej  rozkładanej  przy  urządzeniach  ograniczających nawierzchnię, których górna 
powierzchnia ma byd w jednym poziomie z powierzchnią tej nawierzchni  (np.  ściek  uliczny,  korytka  
odwadniające)  oraz  gdy  spadek  jezdni  jest w stronę  tych  urządzeo, to  powierzchnia  warstwy  ścieralnej  
powinna  byd  wyższa o 0,5÷1,0 cm.   
W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeo ograniczających (np.  krawężników,  
ścieków,  itp),  krawędziom  należy nadad  spadki  o  nachyleniu  nie większym  niż  2:1,  przy  pomocy  rolki  
dociskowej  mocowanej  do  walca  lub  elementu mocowanego do rozkładarki tzw. „buta” („na gorąco”).   
Jeżeli  krawędzie  nie  zostały  uformowane  na  gorąco  krawędź  należy  wyfrezowad  na zimno.   
Po  wykonaniu  nawierzchni  asfaltowej  o  jednostronnym nachyleniu  jezdni  należy uszczelnid  wyżej  położoną 
krawędź  boczną  Niżej  położona  krawędź  boczna powinna pozostad nieuszczelniona.   
W  przypadku  nawierzchni  o  dwustronnym  nachyleniu  (przekrój  daszkowy) krawędzie  zewnętrzne  oraz  
powierzchnie  odsadzek  poziomych  należy  uszczelnid  przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:  ‒ powierzchnie 
odsadzek - 1,5 kg/m

2
, 

 
‒ krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m

2
.   

Gorący asfalt może byd nanoszony w kilku przejściach roboczych.  
  

Do uszczelniania krawędzi zewnętrznych należy stosowad asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami według PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2, albo inne lepiszcza 
według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy wykonad gorącym lepiszczem.  
  

5.11. Uszorstnienie warstwy SMA  

Warstwa ścieralna z SMA powinna mied jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do przeznaczenia, np.  
ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne.  
Do warstw z mieszanki SMA należy stosowad posypkę o wymiarze 1/3 mm.   
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieśd posypkę odpowiednio wcześnie tak, aby została 
wgnieciona w warstwę przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywad się maszynowo, a jedynie w miejscach 
trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne.   
Ilośd kruszywa 1/3 mm do uszorstniania warstwy należy dobrad metodą doświadczalną.  
Po ostygnięciu nawierzchni do temperatury 60ºC i usunięciu szczotkami mechanicznymi (najlepiej z 
pochłaniaczami) niezwiązanych ziaren kruszywa, można uszorstnioną nawierzchnię oddad do ruchu ,za zgodą 
Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” *1+ pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

−  uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (tj. 

znak CE lub znak budowlany) wyrobów wraz z wymaganymi towarzyszącymi tym znakom informacjami,  

−  wykonad własne badania właściwości wyrobów wymagane przez PN-EN 13108-20 i PN-EN 13108- 

21,  

−  sprawdzid cechy zewnętrzne gotowych wyrobów.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badao Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
  

 6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Uwagi ogólne  

Badania dzielą się na: 

 −  badania wykonawcy,  

−  badania kontrolne.  

6.3.2. Badania Wykonawcy  

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakośd 
wyrobów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i wyrobów do uszczelnieo 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie.  
Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywad w protokołach. W razie stwierdzenia uchybieo w stosunku do 
wymagao kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąd.  
Wyniki badao Wykonawcy należy przekazywad Inżynierowi.  
Zakres i częstotliwośd badao Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  

−  pomiar temperatury powietrza – każdego dnia w momencie rozpoczęcia układania i najniższa w  

ciągu 24 h przed rozpoczęciem układania,  

−  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej – każdy pojazd po wyładowaniu do układarki,  

−  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej - każdy pojazd po wyładowaniu do układarki,  

−  ocena wizualna posypki – cała powierzchnia,  

−  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej – co 100 m i w punktach głównych  łuków,  

−  pomiar szerokości co 100 m,  

−  ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy – cała powierzchnia,  

−  ocena wizualna jakości wykonania złączy, spoin i krawędzi – cała długośd złączy, spoin i krawędzi,  

−  pomiar rzędnych osi i krawędzi – co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych co 10 m,  

pomiar usytuowania osi w planie co 500m i punkty główne łuków poziomych  
  

6.4. Badania po zakooczeniu robót  

Obligatoryjnie 1 badanie na każde rozpoczęte 3 000 m
2
 wykonanej nawierzchni z SMA z miejsca  wskazanego przez 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcę, na próbkach pobranych z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, 
wykonane przez Wykonawcę                      w laboratorium niezależnym od Wykonawcy robót  zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru. Badanie dotyczy składu, zawartości lepiszcza wbudowanej mieszanki SMA 8 S, 
zagęszczenia i wolnych przestrzeni oraz grubości warstwy.   
  

6.4.1. Badania składu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8S   
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu ekstrakcji. 

Wyniki badania składu wbudowanej mieszanki (uziarnienie, zawartośd lepiszcza) powinny byd zgodne z receptą 
laboratoryjną z tolerancją określoną w Instrukcji DP- T 14 z 30 marca 2017 r. Dopuszcza się wykonanie badao 
innymi równoważnymi metodami.  Zagęszczenie ≥ 98%  
 Wolna przestrzeo 1,5-5%  
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Jeśli w badaniu składu mieszanki ( uziarnieniu i  zawartości lepiszcza) oraz zagęszczeniu wystąpią różnice, 
Zamawiający naliczy potrącenia w sposób określony w Instrukcji DP- T 14 z 30 marca 2017 r  
  

6.4.2. Badania grubości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 
Średnia grubośd wszystkich oznaczeo grubości warstwy ścieralnej wykonanej wg PN-EN 12697-36 musi byd zgodna 
z grubością przyjętą w projekcie tj. 4 cm. 
Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubości wbudowanej warstwy ścieralnej, dopuszcza się 
różnice w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie więcej niż o ±5%. 
Za średnią grubośd warstwy przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeo grubości 
warstwy na całym odcinku budowy. 
Badanie grubości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej polega na pomierzeniu faktycznej grubości 

wbudowanej warstwy na próbkach pobranych z drogi. Wyniki badania grubości warstwy powinny byd zgodne z 

dokumentacją projektową i SST.  

  

6.4.3. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  
6.4.2.1. Równośd podłużna  
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosowad metodę profilometryczną bazującą na 
wskaźnikach równości IRI*mm/m+. Maksymalne wartości wskaźników dla zadanego zakresu długości odcinka drogi : 
IRI ŚR = 1,7  [ mm/m] , IRI MAX = 3,4 [mm/m].  
  

6.4.2.2. Równośd poprzeczna   
Do  oceny  równości  poprzecznej  warstw  ścieralnej należy stosowad metodę pomiaru profilometrycznego 
równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległośd (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą 
(o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokośd pomiarowa jest równa 
szerokości mierzonego pasa ruchu (elementu  nawierzchni)  z  tolerancją  ±15%.  Wartośd  odchylenia  równości  
poprzecznej należy wyznaczad z krokiem co 1 m. W miejscach  niedostępnych  dla  profilografu  pomiar  równości  
poprzecznej  warstw nawierzchni należy wykonad z użyciem łaty i klina.   
Długośd łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosid 2 m. Pomiar powinien byd wykonywany nie 
rzadziej niż co 5 m.  
Maksymalna wartośd odchyleo równości poprzecznej dla warstwy ścieralnej wynosi 6 mm.  
  

6.4.2.3. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badad nie rzadziej niż co 25 m oraz w punktach głównych łuków poziomych.  
Spadki poprzeczne powinny byd zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
  

6.4.2.4. Szerokośd  
Szerokośd warstwy ścieralnejj należy mierzyd co 100 m.  
Szerokośd warstwy powinna byd zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do +5 cm.  
  

6.4.2.5. Złącza   
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byd równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny byd w jednym poziomie. Wygląd 
zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byd jednorodny, bez spękao, deformacji, plam i wykruszeo.  
  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Pomiar 
szerokości wykonuje się na wysokości połowy grubości warstwy.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
8.1 Potrącenia za niewłaściwą grubośd warstwy 
Wartośd średnia ze wszystkich pomiarów grubości warstwy ścieralnej powinna byd zgodna z grubością przyjętą w 

projekcie konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza się zawyżenie średniej grubości warstwy pod warunkiem, że zostaną 

spełnione wymagania w zakresie dopuszczalnych tolerancji dla rzędnych wysokościowych.   

Potrącenia naliczane są wyłącznie dla pojedynczych wyników kwalifikujących się do potrąceo. 

Ocena jakości warstwy ścieralnej z SMA na podstawie odchyłki w zakresie grubości dla pojedynczego wyniku 
pomiaru przedstawia tabela poniżej: 
  

Sposób 

postępowania  

Warstwa ścieralna  

bez potrąceo  1÷5 %  

z potrąceniami  6÷10 %  

nie do odbioru  ≥ 11 %  

  

Za przekroczenia w dół projektowanej grubości warstwy ścieralnej w zakresie 6÷10 % zostaną naliczone potrącenia 
wg wzoru:  
  

  

  
  

Pgw – potrącenie *PLN+,  
pgw – wartośd odchyłki, przekroczenia w dół od grubości przyjętej w konstrukcji nawierzchni *%+,  

K – cena jednostkowa [PLN/m
2
],  

F – powierzchnia objęta sprawdzeniem [m
2
]. 

 
Wartośd odchyłki pgw w zakresie grubości warstwy ścieralnej z SMA dla pojedynczego pomiaru, należy obliczyd z 
dokładnością do 1% następująco: 

pgw=(dK-dP)/dK*100%, 
gdzie: 
dK – grubośd warstwy ścieralnej z SMA przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni, 
dP – grubośd warstwy ścieralnej z SMA otrzymana w wyniku pojedynczego pomiaru. 
  

Zamawiający nie rekompensuje zwiększonej grubości warstwy ścieralnej.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA obejmuje:  

−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

−  zakup i dostarczenie wyrobów oraz  materiałów i sprzętu,  

−  opracowanie recepty laboratoryjnej,  

−  wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,  

−  wykonanie i uszczelnienie spoin,  

−  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,  

−  wykonanie uszorstnienia,  

−  wykonanie i uszczelnienie złączy  
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−  wykooczenie i zabezpieczenie  krawędzi,  

−  przeprowadzenie pomiarów i badao  wymaganych w specyfikacji technicznej,  

−  

  

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Częśd 2: Metody badao 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Częśd 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Częśd 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Częśd 10: Ocena zawartości drobnych cząstek 

– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i 

jamistości 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Częśd 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Częśd 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Częśd 6: Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Częśd 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Częśd 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 
 
 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 
– Częśd 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 
– Częśd 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścieo i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Częśd 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do 

mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Częśd 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
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powietrza – Częśd 1: Metoda RTFOT 
Jw. Częśd 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Częśd 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Częśd 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Częśd 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Częśd 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Częśd 13: Pomiar temperatury 

 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Częśd 18: Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Częśd 22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Częśd 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badao mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gorąco – Częśd 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Częśd 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Częśd 5: Mieszanka SMA 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Częśd 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Częśd 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Częśd 2: 

Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 

pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda 

z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Częśd 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Częśd 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleo na drogach krajowych, 
Warszawa 2014 

65. WT-2 2014 częśd I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne, Warszawa 2014 

66. WT-2 2016 częśd II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne, Warszawa 2016 

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 2009 
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10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

 


