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Spis tresci
Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 470 Koscielec - Kalisz

na odcinku od m. Kamien do m. Skarszew

Wymagania ogdine

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Rozbidrka elementéw

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z betonu cementowego

Nawierzchnie z mieszanki min.— asfaltowych. Warstwa wyréwnawcza
Nawierzchnie z mieszanki min.— asfaltowych. Warstwa $cieralna
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grosowej SMA 11
Umocnienie powierzchniowe skarp i rowdw

Przepusty pod zjazdami

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

Oznakowanie pionowe

Krawezniki betonowe

Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych

Obrzeza betonowe

Wiaty przystankowe

Uzupetnianie poboczy

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 470 Koscielec — Kalisz na od m. Kamien do m. Skarszew
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